8.76mm ultra jasne bezpieczenstwa szkta laminowane Producent

0 8.76mm niskie zelazo, hartowane szkio laminowane

8.76mm niskie zelazo hartowane laminowane Szkietko zegarkowe sktada sie z dwoch paneli 4mm Ultra
szkto bezbarwne trwale potgczone wraz z 0,76 mm warstwa wewnetrzna PVB poprzez kontrolowane,
wysoko pod cisnieniem i proces ogrzewania przemystowego. Wyniki procesu laminowania w szklane panele
trzymajac razem, w przypadku ztamania, zmniejszajgc ryzyko szkody. Laminowane Szkto jest
klasyfikowany jako szkto klasy A.

Niskie zelazo hartowane laminowane szkto cecha
Wysoki poziom zabezpieczen

Kiedy jest ze szkta wielowarstwowego zaatakowany przez sity zewnetrzne, to trudno wejs¢, bo foli PVB ma
silny wytrzymatos¢ na rozcigganie i moze wchtonac i ostabi¢ mase energii uderzajgce. Nawet jesli to
ztamane, zadry przyklei sie do miedzywarstwy i nie rozpraszaja.

Super wysoka przejrzystosc

Niskie zelazo laminowane szkto z super wysokiej przejrzystosci i neutralny kolor wytwarzania szkta idealnie
do uzytku w ktérych wymagane sg Wysoka widocznos$¢ i przejrzystosc.

Tworzenie zmyst estetyczny do budynek

Niskie zelazo laminowane szkto bedzie upiekszy¢ budynkdédw i zharmonizowania ich wystepy z widokiem na
okoliczne, ktére spetniajg zapotrzebowanie architektéw.

8.76mm niskie zelazo hartowane laminowane szkto specyfikacji
Rozmiar: max 3000 * 8000mm, mini 150 * 300mm
Sktad: dwa kawatki 4mm ultra jasne hartowanego szkta z 2layers jasne PVB

Wszystkie przetwarzanie odbywa sie na szkto hartowane laminowane jak ukosowanie, ciecie, wiercenie,
itp., ktdére nalezy wykonac przed odpuszczania.


https://www.glassmanufacturerchina.com/pl/products/Low-Iron-Glass.htm
https://www.glassmanufacturerchina.com/pl/products/Low-Iron-Glass.htm

8.76mm Ultra jasne hartowanego laminowanego szkta aplikacji
* Szyby nachylony napowietrzng

* Muzea, wiezieniach, Budynki rzgdowe

* Shooping centréw handlowych, bankéw, Lotniska

» Zewnetrzny swietlika, balustrady, dtugi korytarz

* Wiele innych.

Standard jakosci hartowanego szkta laminowanego
Zgodnie z art. GB15763.3, chinski standardowy

Zgodnie z EN12543, Norma Europejska

Zgodnie z art. ANSIZ97.1, American standard

Zgodnie z art. AS / NZS2208, norma australijska

8.76mm Ultra jasne hartowanego szkta laminowanego



Roznica miedzy normalnym zelaza jasne i niskie, hartowane szkto laminowane



Hartowane szkto laminowane bezpieczenstwa, pakowania i zatadunku
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