Cin 8,76 mm Acik temperli lamine cam ureticisi

Yaklasik 8,76 mm renksiz temperli lamine cam

8,76 mm temizleyin temperli lamine Kalici olarak bagli iki adet 4 mm acik kalin cam cam yapilir kontrolli
via 0,76 mm PVB interlayer ile birlikte, yuksek basin¢ altinda ve Endustriyel Isitma islemi. Cam paneller
laminasyon islemi sonuglari zarar riskini azaltir kirlmasi durumunda bir arada tutan. Lamine Cam Grade A
glvenlik cami olarak siniflandirilir.

8,76 mm net temperli lamine cam o6zelligi
Yuksek giivenlik

Ne zaman lamine cam dis gug tarafindan zor ¢tinki PVB film glclu niifuz saldirdi azim ve emer ve carpicl
enerji kltlesi zayiflatmak. Bu da olsa kirik, parcalanmak interlayer ve degil dagihm icin sopa olacaktir.

Ses yalitimi

PVB film bir tlr oldugunu, organik materyal ve bu ses dalgalari bloke edebilirsiniz. Bu nedenle, lamine
emniyet cam ile saf cam daha iyi ses yalitimi performans sunar ayni kalinlikta.

Estetik anlamda olusturmak Bina

Lamine cam binalar glzellestirmek ve gérandmlerini uyum Mimarlar talebi karsilamak ¢evreleyen sayisi
ile.

8,76 mm seffaf temperli lamine cam belirtimi
Kompozisyon: iki adet ile iki kat ile 4 mm net temperli cam PVB temizleyin uydurdum
Boyut: max 3000 * 8000 mm, mini 150 * 300mm, herhangi bir boyut Uretilen olabilir dzellestirilmis

Ama 6nce temperleme bitirmek gerek Lehce kenarlari, matkap delik, kesme Emanet kdseleri, kesme
centikler, kesik, tim isleme coud yapilmasi.

8,76 mm Emanet lamine cam en sik olarak kullanmak tlizere uygulama asagida:

* Cam korkuluk, Korkuluk, balkon, Merdiven Klpeste



» Cam ofis bélme duvar, magazasi, alisveris merkezi situnlar
* Dis 1siklik, cati, gblgelik, uzun koridor

* Diger pek ¢ok.

Guvenlik lamine cam kalite standardi
'E gbre GB15763.3, Cince standart
EN12543 uygun olarak, Avrupa standardi
' E g6re ANSIZ97.1, Amerikan Standart

'E gbre AS / NZS2208, Avustralyali standart

8,76 mm 12,76 mm 17.52mm net temperli lamine cam

Kesik ve delikleri ile temperli lamine cam



Lamine cam otoklav






